v

—JUBITAK —

MAM

TURKAR

&

TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU m
MARMARA ARASTIRMA MERKEZi
CEVRE VE TEMIZ URETIM ENSTITUSO S
26 £3
P.K.21, 41470 GEBZE - KOCAELI
T02626772000 F 02626412309 04 - 16

http://mam.tubitak.gov.tr

ANALIZ RAPORU
(Endustriyel Teknik Destek Hizmeti)

Rapor no .. 45024173 -128.08. 632/ 2683

Rapor tarihi : 98 o, 2016

Talep eden : COSMOPOLYMERS Yapi Kimyasallari A.S.

| Adres : Sahrayicedid Mah. Atatirk Cad. Dilkum Sitesi 7. Blok No: 59 Kat: 3 Daire 19

Kadikdy / ISTANBUL

Konusu : HYPERTECTUM WB Izolasyon Malzemesi Urinu Orneginin
Suya Etkisinin BS 6920 - 1, 2.6: 2000 Standardina Uygunluk Testi

Bu raporda yer alan sonuclar, sadece incelenen numunelere aittir.

Onaylayan

¢. Dr. Ozgen ERCA
| Cevje ve Temiz Uretim Enstitlisii
\ Endiistriyel Hizmet Sorumlusu

| . . .
Bu rapor ve sonugclarn talepte bulunan kurulug ve musterilerince ticaret ve reklam amaglari ile kullanilamaz. Rapor tamamen veya

kismen ¢ogaltilamaz/yayinlanamaz.
Raporda (*) isaretli analizler akredite edilmistir. Imzasiz analiz raporlari gegersizdir.

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve

Uluslararasi Laboratuar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile Kargihkli Taninma Anlagmasi’ni imzalamigtir.

Deney vel/veya 6l¢iim sonuglari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde)ve deney metodlar bu raporun tamamiayici

kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

Bu rapor 4 sayfa olup, 2 asil (1 asil misteriye, 1 asil Enstiti arsivine) olarak hazirlanmisgtir.
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Talep eden : COSMOPOLYMERS Yap! Kimyasallari A.S.
Talep edenin adresi : Sahrayicedid Mah. Atatlrk Cad. Dilkum Sitesi 7. Blok No: 59 Kat: 3 Daire 19

Kadikdy / ISTANBUL

Ornek :| AYPERTECTUMWB | gon kullanim tarihi  :
zolasyon Malzemesi Urlini
Ornek sayisi . 4 Enstitii 6rnek kayit no : 168/47/1
Ornegin getirilis sekli  : Musteri tarafindan. Kabul tarihi ve saati  : 15/03/2016
Kabul anindaki durumu : Plastik kap Analiz tarihi : 15/03/2016 — 21/04/2016
| Sahit numune bilgileri : () Musteriye iade (x ) $ahit numune mevcut () Sahit numune alinmamisgtir

suya etkisinin belirlenmesi talep yazisi TUBITAK Marmara Arastirma Merkezine gelmis ve 1626 evrak

i
|
COSMOPOLYMERS Yap! Kimyasallari A.S. HYPERTECTUM WB Izolasyon Malzemesi Urtint érneginin |
| numarasi ile kayita alinmistir.

|

| ) |
| Analiz talep yazisi ekinde, bir (1) adet HYPERTECTUM WB Izolasyon Malzemesi Urtin 6érnedi TUBITAK |
| |
| MAM Cevre ve Temiz Uretim Enstitust’ ne gelmistir. \

|

Talep yazisinda HYPERTECTUM WB lzolasyon Malzemesi Uriin érnedinin suya etkisinin incelenmesi
amaci ile BS 6920-1, 2.6 standard’ ina uygun olarak hazirlanan temas suyu ¢érneklerinin BS 6920 — 1, 2.6 |
|

standardina Tabloda verilen parametreler dogrultusunda analiz edilmesi ve maksimum limit degerlerine
| uygunlugunun belirlenmesi talep edilmistir.

HYPERTECTUM WB lzolasyon Malzemesi Uriin érnedi BS 6920 — 1, 2.6 standardina uygun olarak su ile }
temas ettirilmis, temas suyu analiz edilmis ve analiz sonuglari BS 6920 — 1, 2.6 standardinda verilen limit
‘ dederler ile mukayese edilmig, analiz yontemleri ile birlikte Tablo 1'de verilmistir.

Aciklamalar: (* isareti olmayan analiz parametreleri Cevre ve Sehircilik Bakanli§i Cevre Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsami
| disinda oldugundan rapor cevre mevzuating iiskin resmi islemlerde kullanilama

| Sorumlu Imzalar: ‘ ‘
1\s#! 3

Bu rapor ve sonuglari talepte bulunadJddirulus ve misterilerince ticaret ve reklam amaclafi ile kullanilamaz. Rapor tamamen veya
kismen ¢ogaltilamaz/yayinlanamaz.
Raporda (*) isaretli analizler akredite edilmigtir.

Imzasiz analiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor 4 sayfa olup, 2 asil (1 asil mlsteriye, 1 asil Enstitl arsivine) olarak hazirlanmisgtir. | Sayfa 2/4
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Tablo 1: COSMOPOLYMERS Yapi Kimyasallan A.S. HYPERTECTUM WB izolasyon Malzemesi Uriin

| Ornegi Temas Suyu Analiz sonuglari, BS 6920 — 1, 2.6 Standard: Limit Degerleri

- HYPERTECTUM WB ae
: Izolasyon Malzemesi Urun
Parametre / Ornek vahit 24 Saat Soynraki 7 Gun Sonraki L_GQ?O y 1’ 2.6 :
imit Degerleri
Temas Suyu Temas Suyu
(")AlUminyum (Al pg/l) <5 11,1 6,4 200
(*)JAntimon (Sb pg/l) <02 <0,2 <0,2 5
| (")Arsenik (As pg/l) <0,5 <0,5 <0,5 10
| () Kadmiyum ( Cd ug/l) < 0,05 < 0,05 < 0,05 5
- (*)Toplam Krom (T. Cr ug/l) <0,5 <0,5 <0,5 50
(*)Demir (Fe pg/l) <5 <95 <95 200
(*) Kursun (Pb ug/l) <0,2 <0,2 <0,2 10
(*YMangan (Mn pg/l) <0,5 <0,5 <0,5 50
(*) Civa ( Hg pg/l) <0,13 <0,13 <0,13 1
(*)Nikel (Ni pg/l) <0,5 <0,5 0,5 20
| () Selenyum (Se pug/l) < 1 < 1 <1 10
- (*)Renk (Pt-Co birimi) 0,0 0,0 0,0 5
- (*)Bulaniklhik (NTU) < 0,41 < 0,41 < 0,41 0,5
Koku Yok yok yok —
Tat Yok yok yok ==
Tortu Yok yok yok —=

Tablo 2: Analiz Parametreleri ve Analiz Yontemleri

Parametre

Analiz Yontemleri

Eluate Analiz Parametreleri

Aluminyum, (»Antimon, (*)Arsenik, (*)B m, (*) Kadmiyum,
%*;Toplamytl(rom, ((’?)Demir, () I<(u)r§un, (*)Mar(*it_:;aiz’;l, Nike(l,)(*) Sae?en;,um EPA 6020 A (ICP - MS)
(M)Civa TS EN ISO 12846
_(*)Renk (Pt-Co birimi) SM- 2120 B Gérsel Karsilastirma
(*)Bulaniklik (NTU) SM- 2130 B Nefelometrik
Koku SM 2150 Threshold odor test
Tat | SM 2160 Flavor Threshold Test
Tortu Gorsel

| SM: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater, 22 th Edition (2012)

Aciklamalar: (*) isareti olmayan analiz parametreleri Cevre ve Sehircilik Bakanli§i Cevre Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsami
disinda oldugundan rapor ¢cevre mevzuatina_liskin resmi iglemlerde kullanilamaz.

Sorumlu Imzalar:

Bu rapor ve sonuglar talepte bulunan kurulug ve musterilerince ticaret ve reklam amaglari ile kullanilamaz. Rapor tamamen veya
kismen ¢ogaltilamaz/yayinlanamaz.
Raporda (*) isaretli analizler akredite edilmisgtir.

Imzasiz analiz raporlari gecersizdir.

Bu rapor 4 sayfa olup, 2 asil (1 asil musteriye, 1 asil Enstitd arsivine) olarak hazirlanmistir.

Sayfa 3/4 |
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Rapor no: 45924173 -125.05- ©393

Analiz Sonuclarinin Degerlendirilmesi

COSMOPOLYMERS Yapi Kimyasallari A.§. HYPERTECTUM WB Izolasyon Malzemesi Griin 6rneginin suya
etkisinin incelenmesi amaci ile BS 6920-1, 2.6 standardina uygun olarak hazirlanan temas Suyu |

orneklerinin analizi neticesinde, élgumleri yapilan parametrelerin degerlerinin BS 6920 — 1, 2.6 standard limit
degerlerine uygun oldugu tespit edilmistir.

_' Aciklamalar: (*) isareti oimayan analiz parametreleri Cevre ve Sehircilik Bakanhd) Cevre Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsami |
| diginda oldugundan rapor gevre mevzuatina.iligkin resmi islemlerde kullanilamaz.

Sorumlu Imzalar:

81

Bu rapor ve sonuglari talepte bulunan kurulug ve musterilerince ticaret ve reklam amaclar ile kullanilamaz. Rapor tamamen veya
Kismen ¢ogaltilamaz/yayinlanamaz.

Raporda (*) igaretli analizler akredite edilmistir. |
Imzasiz analiz raporlar gegersizdir. |

Bu rapor 4 sayfa olup, 2 asil (1 asil musteriye, 1 asil Enstitii arsivine) olarak hazirlanmistir. Sayfa 4/4
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